Trdota lesa po Brinellovi lestvici

Brinellova lestvica je določena s standardi ISO. Jekleno kroglo premera 10 mm z določeno močjo (odvisna je od gostote in lahko zanša 100, 500 ali 1000 newtnov) 15 sekund pritiskamo na površino izbranega lesa; 30 sekund jo pustimo na tem mestu  in potem v roku 15 sekund odstranimo. Izmerimo površino odtisa.

Navedene trdote so le približne vrednosti. Dejanske se spreminjajo glede na območje rasti dreves in načina rezanja (položaj letnic).

Po abecedi:





Po trdoti:
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